Контрольні питання до Тем 1, 2.
1. Класифікації систем малих частинок. 
2. Що необхідно обов’язково знати та мати на увазі відносно макроскопічного аналога при дослідженні високодисперсних систем.
3. Які технологічні умови необхідно забезпечити для отримання однодоменних частинок незалежно від хімічного складу та обраного методу.
4. Перерахувати методи, що дозволяють забезпечити хімічну та гранулометричну однорідність феритового попередника.
5. Які додаткові дослідження необхідно провести для підтвердження повного проходження реакції феритизації.
6. Перерахувати основні вихідні показники високодисперсних порошкових матеріалів, що відбивають ефективність відомих методів їх одержання. Навести приклади.
7. Обґрунтувати умови відповідності високодисперсного феритового порошку критерію «модельний об’єкт дослідження».

Контрольні питання до Тем 3 – 6
1. Експериментальні методи діагностики елементного складу та магнітної структури поверхні феримагнітних кристалів.
2. Дати визначення магнітостабільного і суперпарамагнітного станів і відповідну класифікацію частинок, що дозволяє прогнозувати ці стани.
3. Необхідні та достатні умови переходу частинок до суперпарамагнітного стану: внутрішні властивості об’єкта та зовнішні фактори.
4. Яким чином буде впливати на суперпарамагнітний стан зовнішнє магнітне поле.
5. Можливо чи ні спостерігати суперпарамагнітні ефекти на залежностях J(T) при Н=const для системи однодоменних мікрокристалів.
6. Аналіз механізмів формування кривої намагнічування реальної системи однодоменних частинок.
7. Дати визначення коерцитивної сили з точки зору процесів намагнічування та перемагнічування.
8. За яких умов щодо порошкового зразка можна застосувати формулу Стонера-Вольфарта для коерцитивної сили.
9. Як впливають термічні флуктуації магнітного моменту малих частинок на фундаментальні магнітні параметри (Ha, IS),  від яких залежить величина коерцитивної сили.
10. Яким чином можна прогнозувати в робочому інтервалі температур можливість зміни магнітного стану частинок високодисперсної системи і як це вплине на величину коерцитивної сили
11. Назвіть фактори, які можуть обумовити розбіжність між експериментальними значеннями Нс та теоретичним прогнозом. 

Контрольні питання до  Тем 7 – 8
1. Природа міжчастинкової магнітної взаємодії. Сучасні моделі міжчастинкової магнітної взаємодії та їх обмеження.
2. В чому полягають експериментальні методики визначення параметрів міжчастинокової магнітної взаємодії. 
3. Як впливає міжчастинкова магнітна взаємодія на процес намагнічування порошкових зразків різної дисперсності
4. Назвіть нові аспекти прояву колективних ефектів, які відкрили дослідження реальних систем феритових матеріалів.
5. В яких технічних та медикобіологічних сферах застосовуються мікро- та нанодисперсні феритові матеріали. Дати пояснення с точки зору їх функціональних параметрів.

